VERLEGEANLEITUNG
BLANKE DIBA

FUR HANDWERK, DAS UBERZEUGT.

Dichtbahn fur Abdichtungen im Verbund (AIV-B), bauaufsichtlich gepruft und zugelassen

Mit bauauf-
sichtlichem
Prufzeugnis

Blanke & Co.
P-1201/217/
18-MPA BS

Materialeigenschaften

BLANKE DIBA ist eine wasserdichte rissuberbrickende Abdichtungs-
bahn aus weich eingestelltem Polyathylen, beidseitig versehen mit
einem speziellen Vliesgewebe zur wirksamen Verankerung des Flie-
senklebers. Zur Abdichtung von Wand- und Bodenflachen im Innen-
und AuRenbereich unter keramischen Belagen. Zubehor wie Dicht-
bander in verschiedenen Breiten, Wand/Bodenmanschetten, Innen/
AuBenecken gehoren als Systemkomponenten ins Sortiment. Erfullt
die Anforderungen der DIN 18534 Teil 5. AlV-B durfen fur Wasser-
einwirkungsklassen WO-I bis W2-I eingesetzt werden. Bei Wasserein-
wirkungsklasse W3-1 ist Rucksprache mit der Anwendungstechnik zu
halten.

Untergrunde

Untergrunde, die mit BLANKE DIBA abgedichtet werden sollen, mus-
sen grundsatzlich auf Ebenheit, Tragfahigkeit, Oberflachenfestigkeit
gepruft werden. Hohenversatze sind auszuschlieRen. Haftungsmin-
dernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen,
abgestimmt auf Untergrund, Verlegemortel bzw. Ausgleichsschichten
sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Hohen-
ausgleiche sind vor der AbdichtungsmaRnahme herzustellen. Feuch-
tigkeitsempfindliche Untergrinde sind vor ruckwartiger Feuchtig-

keitsbelastung zu schutzen.

> Zementare Estriche mind. 28 Tage alt und trocken

> Junge Zementestriche nach Begehbarkeit bis max. 7 Tage

> Beton mind. 3 Monate alt

> Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten < 0,5%

> Gussaspaltestriche

> Magnesia/Steinholzestriche

> Heizestriche

> Trockenestriche

> Alte, feste keramische Belage mit Rissen ohne Hohenversatze
> Alte Natursteinbelage mit Rissen ohne Hohenversatze

> Mischuntergrunde ohne Hohenversatze

> Zementputze

> Kalkzementputz
> Gipsputz

> Gipskartonplatten
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Der Untergrund an Wand- und Bodenflachen muss FUr die Ecken (hier eine Innenecke) sind Form- Im Anschlussbereich sind Dichtbander ebenfalls
sauber, tragfahig und eben sein. Abgestimmt auf stUcke blasenfrei mit einem DUnnbettmortel mit einem DUNnbettmartel nach DIN 12004 /C2
den Untergrund ist eine Grundierung aufzubringen. nach DIN 12004/C2 und DIN 12002/S1 mit einer und DIN 12002/S1 zu verkleben. Die Uberlappun-
4er Zahnung zu verkleben. gen zu den EckformstUcken sind jedoch mit BLANKE

DIBA-COLL unter zur Hilfenahme der Zahnspachtel-
duse auszufuhren.

Das UberschUssige BLANKE DIBA-COLL, welches Zur Einbringung der ersten BLANKE DIBA Bahn Im nachsten Schritt wird die DIBA-Dichtbahn auf
Anforderungen der DIN 18534-5 erfUllt, ist im mussen die Dichtbander mit BLANKE DIBA-COLL die so vorbereitete Flache falten -und blasenfrei
Nahtbereich glatt zu ziehen. und die Flache mit einem DUnnbettmortel nach DIN  eingelegt und mit einem Glatter abgezogen.

12004 /C2 und DIN 12002 /S1 appliziert werden.

FUr die zweite DIBA-Dichtbahn mussen die mar- Die Dichtbander Wand/Boden werden mit Im nachsten Schritt wird die zweite DIBA-Dicht-

kierten Uberlappungsbereiche auf der ersten BLANKE DIBA-COLL auf der Wandseite appli- bahn auf die so vorbereitete Flache falten -und
Bahn mit BLANKE DIBA-COLL und die Flache mit ei-  Zziert. blasenfrei eingelegt und mit einem Glatter abgezo-
nem Dunnbettmaortel nach DIN 12004/C2 und DIN gen. Das Uberschussige BLANKE DIBA-COLL ist im
12002/S1 appliziert werden. Nahtbereich glatt zu ziehen.

Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren akuellen technischen Merkblattern. Ebenso sind aktuell gultige Normen einzuhalten
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